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  ژل ابرجاذب ورمت يبررسو  يه فراصوتيته يسازنهيبه

 ديآمليکرآسيب لنيمت سازبکهبا ش

 +*ابراهيمي يرجبعل
 واحد تاکستان، گروه شيمي يتاکستان، دانشگاه آزاد اسلام

 سيد جلال حسيني
 احد تهران مرکز، گروه شيميتهران، دانشگاه آزاد اسلامي و

 صدف لباسچي
 آزاد اسلامي واحد تاکستان، گروه شيميتاکستان، دانشگاه 

  سازشبکه عامل و يليآکر يمنومرهااز  ابرجاذب، بدن، يدما و ن/آبيسريگل ييدوتا طيدر محپژوهش،در اين  :چكيده
 به اثر حلال،  مربوط يهانتيجه و حمام فراصوت به عنوان منبع تابش استفاده شد. کاوشگراز  .آمد به دست

 رييتغ باکه  دادنشان  پژوهش يهانتيجه. گرفت قرار ليتحل و هيتجز موردفراصوت  چرخهتوان و  ،pH ،يونيقدرت 
و  يتوان صوت شيبا افزا کند.يم چشمگيري رييتغ ليتشک واکنش سرعتکرده و  رييتغ يگرانرو واکنش، طيمح

راه را  نياز ا شتريب کاليراد ديتولو  ادتريز يسازحفره امر نياچراکه  شوديم انجام ترعيواکنش سر ،فراصوت چرخه
 و کنترل آنها را  ساخته انينمارا  ابرجاذب شدن يمريپل نديفرا بر ثرؤم يپارامترها نقش يبررس نيابه دنبال دارد. 

از فراصوت،  آمده به دست ابرجاذب ياثرات تورم يبررس يبرا. سازديم ريپذو صنعت امکان شگاهيدر آزما
 ،به دست آمده يليآکر ابرجاذب که داد نشان هايبررس هاينتيجهام شد. جان گوناگون يها pH به آن مربوط هايشيآزما

  توانيم پارامترها، نيا با تورم کنترل تيقابل و بالا تخلخل با ساختار به توجه با و داشته pH به ييبالا تيحساس
.برد بهره داروها عيسر شيرها و جذب در حساس يهاژل نيا از

.pH اثر دما و تورم، ،يگرانرو، حمام فراصوت، ابرجاذب :هاي كليديواژه

KEY WORDS: Super-absorbance, Ultrasonic bath, Viscosity, Swelling, Temperature & pH effects. 
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 جذب آبو  يگرانرو يريگاندازه
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 و بحث هاجهينت
 به کمک فراصوت  ابرجاذب ليتبد

.کنديم ليتبد داريپا ژل به را منومر يآب محلول فراصوت ـ3 شکل
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 .ولگليسر درصد حسب بر گرانروي حلال تغييرهاي ـ2 شکل

 ا مقدار سود در محيط.ب ليتشک واکنش زمان رييتغ ـ3 شکل

 ا مقدار نمک طعام.ب ليتشک واکنش زمان رييتغ ـ3 شکل
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 تصويرهايي از فرايند تورم ژل بعد از هر دو دقيقه. ـ3 شکل

 .ابرجاذب تورم تيظرف بر يبافر محلول pH اثر ـ 3 شکل
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