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مكانيكي  يهايويژگبنزيله كردن پوسته شلتوك برنج و بررسي 

 از آن با پلي استايرن و پلي كاپرولاكتون به دست آمدههاي كامپوزيت

 جزک ي، کامل اخلاصيپيمان پوراسماعيل سلاکجان، +*روشنده يجمشيد محمد
 نيکاسپ يدانشکده فنهاي فني، پرديس دانشکدهگيلان، رضوانشهر، دانشگاه تهران، 

مت و يک ماده ارزان قيبه عنوان  (Rice Husk) ن پژوهش، پوسته شلتوک برنجيدر مرحله اول ا چكيده:
 له شده ينان از انجام واکنش، از نمونه بنزياطم يله شدن قرار گرفت و برايتحت واکنش بنز يعيطب
 يهانشان داد که گروه فين طيظاهر شده در ا يهاکي( گرفته شد. پ(FT-IR) هيل فوريتبد فروسرخف يط

 يهايويژگ يل پوسته شلتوک برنج واکنش داده است. بررسيدروکسيه يهابا گروه يزيت آميطور موفقهل بيبنز
 نشان داد که پوسته شلتوک برنج  (TGA) ييگرما يوزن سنج آزمونله شده با استفاده از ينمونه بنز ييگرما

باشد. در مرحله بعد، پوسته شلتوک يم نسبت به پوسته شلتوک برنج يشتريب گرمايي يداريپا يله شده دارايبنز
کاپرولاکتون در حلال کلروفرم مخلوط شد وپس از  يرن و پلياستا يپل گوناگون يله شده با درصدهايبرنج بنز

 آزمونه شده با يته يهانمونه يکيمکان يهايويژگه شد. و يلم تهير حلال از آنها فيحل شدن کامل در اثر تبخ
 يهااثرها، انگ نمونهيته يسي، درصد کشش و مدول الاستيسه مقاومت کششي. با استفاده از مقاشد يکشش بررس

 با توجه شد.  يکاپرولاکتون بررس يرن/پلياستا يپل يهاتيله شده به کامپوزيش پوسته شلتوک برنج بنزيافزا
ها تيبه کامپوز يدرصد وزن 40تا  10له شده از يوسته شلتوک برنج بنزافزودن پبه دست آمده،  يهانتيجه به

 شد. يکيمکان يويژگمنجر به بهتر شدن 

، يکيمکان يهايويژگ کاپرولاکتون، يرن، پلياستا يله کردن، پوسته شلتوک برنج، پليبنز :هاي كليديواژه
.تيکامپوز

KEY WORDS:Benzylation, Rice husk, Polystyrene, Polycaprolactone. Mechanical properties,  

Biocomposites. 
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 له شده.يکاپرولاکتون/پوسته شلتوک برنج بنز يرن/پلياستا يت پليمختلف از کامپوز یب درصد هايـ ترک1جدول 
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 و بحث هانتيجه
 بنزيله كردن پوسته شلتوك برنج
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پوسته  (FT-IR)ه يل فوريف جذب مادون قرمز تبديـ ط1شکل 
 له شده.يشلتوک برنج بنز

 پوسته  (FT-IR)هيفورل يف جذب مادون قرمز تبديطـ 2شکل
 شلتوک برنج.
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 له شده.يکاپرولاکتون/پوسته شلتوک برنج بنز يرن/پلياستا يت پليکامپوز یهاتست کشش نمونه ـ2جدول
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پوسته شلتوک برنج   (TGA) گرمايي نمودار وزن سنجيـ 3 شکل پوسته شلتوک برنج. (TGA) گرمايي نمودار وزن سنجيـ 2شکل 
 بنزيله شده .
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 نتيجه گيري

نمونه ها بر حسب درصد پوسته  يـ نمودار مقاومت کشش 5شکل 
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ها بر حسب در صد انگ نمونهيته يسيـ نمودار مدول الاست 7شکل 
 له شده.يپوسته شلتوک برنج بنز
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