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  ياهيتوسط عصاره چهار گونه گ نقره يهاهنانوذر تهيه

 آن يکروبيضد م يهايويژگ يو بررس

 يتارا معاد
 يشيم يواحد شاهرود، گروه مهندس يشاهرود، دانشگاه آزاد اسلام

 ي، فرشته محمديمريم يوسف، +*زادهرامين قهرمان
 يزيست يمرکز تحقيقات ريز فناورجهاد دانشگاهي ـ ابن سينا،  ينوين علوم پزشک يهايآورتهران، پژوهشکده فن

 .باشديمنقره  يهاهنانوذر تهيه يست، مقرون به صرفه و کارآمد برايط زيسازگار با مح يروش سبز، تهيهروش چكيده:
  ير سميغ استفاده از مواد ،اناهيو در دسترس گ متيق ارزان يمانند استفاده از عصاره ها هايييبرترن روش يا

پژوهش  نيباشد. در ايات را دارا ميانجام عمل يهامرحلهدر  يسادگن يهمچنست و يط زيسازگار با مح يزيستمواد  و
  يجير رنگ تدرييشد و تغ گرمادادهنقره  يهاهنانوذر تهيه ينيترات برااهان و نمک نقره يعصاره گ يدارامخلوط واکنش 

 نقره  يهاهنانوذر يهايويژگ از خود نشان داد. ياگرماخانهرا در مدت زمان  ياز زرد کمرنگ به رنگ قهوه ا
  (TEM) يعبور يکروسکوپ الکتروني، م (UV-Vis spectrophotometer)بنفش فرا ـ ينور مرئ يف سنجيشده توسط طتهيه 

 يعبور يکروسکوپ الکترونيم به دست آمده از يتصويرها يبا بررس شد. يبررس(XRD) کس يپراش اشعه ا يف سنجيطو 
نقره  يهاهنانوذرهستند.  نانومتر ٢٥تا  ٥ نيب يااندازه و يکروشکل  يداراشده  تهيهنقره  يهاهنانوذرمشخص شد 

  (لوکوکوس اورئوسيو استاف ياکليشي)اشر ييايدر برابر دو گونه باکتر يخوب يکروبيت ضد ميفعال شده تهيه
 از خود نشان دادند.

.يکروبيت ضد مي، فعالکمياب يفلزها يهانانوذرهآب،  سبز، تهيه، ياهينقره، عصاره گ يهاهنانوذر :هاي كليديواژه

KEY WORDS: Silver nanoparticles, Plant extract, Green synthesis, Water, Nobel metal 

nanoparticles, Antimicrobial activity. 
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 سم هايکروارگانيمواد و م

 

Escherichia coli ATCC 9763

Staphylococcus aureus ATCC 25923

.

 اهانيعصاره گ يآماده ساز

 نقره يهانانوذره تهيه

rpm

 شده تهيه نقره يهاهنانوذر يبررس

Perkinelmer precisely-Lambda 25

TEMXRD

TEM

Jeol JEM- 2100UHR

XRDPAnalytical X’Pert-Pro

Cu Kαλ = 1.54 Ǻ

 
 (UV-Vis) بنفش فرا  ـينور مرئ يسنجفيط

 

 (TEM) یعبور يکروسکوپ الکترونيم یتصويرها يبررس

 (XRD) کسيپراش اشعه ا يف سنجيط

Sartorius-Micro-Dismembrators

 شده تهيه يهانانوذره يکروبيت ضد ميخاص يبررس
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Nutrient Broth

NB

rpm

rpm

PBS

PBS

OD

/ 

سکتا ياه فرولا لاتيعصاره برگ گو  مولار يليم 1 نيترات محلول نقرهـ 1شکل 
، (B) یگذارگرماخانهساعت  ٨، بعد از (A) یگذارگرماخانهساعت  1.بعد از 
 .(D) یگذارگرماخانهساعت  4٠، بعد از (C) یگذارگرماخانهساعت  2٠بعد از 

 و بحث هانتيجه

 

 هانانوذره تهيهب و زمان مناسب در اه مناسيانتخاب گ

 هاهنانوذر تهيهاثر غلظت بر 
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 . aبرای عصاره گياهان(  maxλ. بيشينه شدت جذب ) UVطيف سنجي  آناليزهای ـ نتيجه1جدول 

A maλ 
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aسلسيوسدرجه  3٠در دماینيترات عصاره برگ گياه فرولا لاتيسکتا در مقدار ثابت نقره  های گوناگونـ غلظت2جدول 
. 
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a(
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 هاهنانوذر تهيهاثر دما بر 

θ
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 aسکتاياه فرولا لاتيعصاره برگ گنقره توسط  یهاهنانوذر تهيه یاثر دما رو ـ3جدول 

 °C  °C  °C  

   A maλ  

   A maλ  

   A maλ  

   A maλ  

a

 سکتا وياه فرولا لاتيعصاره برگ گ بنفشـ فرا ينور مرئف يطـ 2شکل 
 یگوناگون، در دما يزمان یهادر بازه ترات نقرهيمولار ن يليم 1محلول 

  .2٠/5.٠سلسيوس و غلظت درجه  ٧٠

 شده. تهيهنقره  یهانانوذره یعبور يکروسکوپ الکترونيم ريتصو ـ3شکل 
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 نه.يط بهيشده در شرا تهيهنقره  یهاـ فعاليت ضدميکروبي نانوذره4جدول 

  

 

    

       

       

 

 .شده تهيهنقره  یهانانوذره کسياپراش اشعه  یـ الگو4شکل 
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