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 ( 2Ag/TiOد نقره دوپ )ياکسيوم ديتانيعملکرد نانوذره ت يبررس

 نيسيترومايار يستيب فوتوکاتاليدر تخر

 ، محمد ياوری، محمدعلي عبدليزادهرضا قاسم، +*يمريم پازک
 ، تهران، ایراندانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

 ن يسيترومايک اريوتيب يز، آنتيها با غلظت ناچندهيآلا يينه شناسايدر زم یت فناورشرفير و با پياخ یهادر سال :چكيده
 ن يسيترومايشده است. حضور ار ييشناسا يآب يطيست محيز یهاسيدر ماتر μg/Lتا  ng/L اسيدر مق ييهابا غلظت

توان يها من آنيترجمله مهم باشد که ازيست ميط زيمح یبرا بسياریمنشاء بروز مخاطرات  یزيناچ یهاغلظت نيدر چن
 استفاده از  یهاتيکرد رفع محدودين پژوهش با روياشاره کرد. در ا يکيوتيبيبه توسعه و گسترش مقاومت آنت

 از  (2Ag/TiO)د نقره دوپ ياکس یوم ديتانيت هایهن بار نانوذرينخست ی، برا2TiO یمه رساناين نوری ستيکاتال
 یست نسبت به نمونه تجاريش راندمان فتوکاتاليبا هدف افزا  (2TiO-P25)دگوسا  ديکس یدوم يتانيت یتجار هایهنانوذر

سنتز شده با استفاده از  هایهسنتز شد. نانوذر ین  از روش رسوب نوريسيترومايار يکيوتيبينده آنتيب آلايدر تخر
 ست سنتز شده يس عملکرد فتوکاتالقرار گرفته است. سپ پژوهشمورد  ييپس از شناسا DRSو  XRD ،FE-SEM یزهايآنال

 یها، تحت تابشياتيعمل یپارامترها یسازنهيکرد بهيا و با رويتانينقره در ساختار ت ر دوپ کردنيتأث يبا هدف بررس
 فرابنفش ینه، تحت پرتوهايبه ياتيط عملين در شرايسيترومايب اريزان تخريم قرار گرفت. يابيفرابنفش مورد ارز

ش راندمان عملکرد ين امر افزايدست آمد که اهب % 7/04برابر با   ینمونه تجار یو برا % 2OAg/Ti ،8/67نمونه  یبرا
 ز ين 2O2H یدکننده قوين، اثر افزودن اکسيبر ا افزوندهد. ينشان م يخوببه  یسنتز شده را به نسبت نمونه تجار هایهنانوذر
ست سنتز شده ي، فتوکاتال2O2Hنه يدست آمده، در غلظت بههب هاینتيجه قرار گرفت که بر طبق يط واکنش مورد بررسيبه مح

 هایهاز نانوذر ين ناشيسيترومايب اريتخر ن، با توجه به راندمان مناسب يبنابرا جه داد.ين نتيسيترومايار یرا برا % 3/88يبيزان تخريم
 ب ياز تخر های به دست آمدهفراورده يکيوتيب يت آنتيفعال ز بودنيک سو و ناچين پژوهش از يسنتز شده در ا

 يکيوتيب يآنت یندهيآلا دارای پسابه يدر تصف  2Ag/TiO هایهگر، استفاده از نانوذريد ین از سويسيترومايو اريداتياکس
 باشد.ين مطرح ميکرد نويک روين، به عنوان يسيترومايار

 .فرابنفشاشعه  پرتوست؛ ين؛ فتوکاتاليسياترومي؛ اريکيوتيبينده آنتي؛ آلايستيب فوتوکاتاليتخر :هاي كليديواژه

KEYWORDS: Photocatalytic degradation; Antibiotic pollutants; Erythromycin; UV irradiation. 
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 P25د دگوسا ياکسيوم ديتانيت ستيفتوکاتال
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.P25-TiO2و  2TiO-Agهاي نمونه به مربوط بازتابشي و جذبي طيف ـ7شکل 

.

TiO-Ag

 UVCتحت تابش نور  2Ag/TiOست يعملکرد فتوکاتال

Ag/TiO

Ag/TiO

P25-TiO

UV

nm

 
تحت  P25-2TiOبا  2Ag/TiOست يسه عملکرد فتوکاتاليمقا

 UVCنور  تابش

Ag/TiO

g/L

Ag/TiOg/L

Ag/TiO

Ag/TiO

Ag/TiO

g/LgmL

pH

mg/LAg/TiO

g/LUV°C

pH

=pH

011           311            311             611            611           711 

 طول موج )نانومتر(

د(
ص

در
ب )

جذ
 

111 
 

91 
 

01 
 

31 
 

31 
 

61 
 

61 
 

71 
 

21 
 

11 
011           311            311            611           611          711 

 طول موج )نانومتر(

د(
ص

در
ب )

جذ
 

111 
 

91 
 

01 
 

31 
 

31 
 

61 
 

61 
 

71 
 

21 
 

11 
 

1 



 1793، 1، شماره 73دوره  و همکاران م پازکيمري نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 

 علمي ـ پژوهشي                                                                                                                                                                                         30

 2Ag/TiOکاتاليست  گوناگونتخريب اريترومايسين در دوزهاي  ـ6شکل 
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 آلاينده  گوناگونهاي در غلظت تخريب اريترومايسين ـ3شکل 
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