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 ت يهمات يستيز ينينشبر رفتار ته هاهر اندازه ذريمطالعه تأث

 سيفورميچنيلوس ليباستوسط 

 عامله ياحمد يعل، +*يزاده، سيد محمدرئوف حسينيمرضيه صادق
 رانيا ،اصفهان، اصفهان يمعدن، دانشگاه صنعت يدانشکده مهندس

 يهابا استفاده از سلول گوناگونانه در دو اندازه د زير يهاتيهماتزيستي ون ين پژوهش، فلوکولاسيدر ا :دهيچك
درصد  99ش از ين حالت، بيدر بهتر هانتيجهشد. طبق  يک آن بررسيمتابول يهافراوردهس و يفورميچنيلوس ليباس

 يهابا استفاده از سلول 7و  5 يهاpH ب دري( به ترتµm 7/1=50dزدانه )يرخيلي ( و µm 7/3=50dزدانه )يت ريهمات
زدانه ير خيليت يهمات يهاهذر ينينشه مشخص کرد که تهدست آمدبه يهانتيجهسه ين شد. مقايته نش ييايرباکت

جذب  يهاشين، آزمايافت. همچنيبهبود  18زدانه، % يت ريهمات يهاهو ذر 33ش شاهد % ينسبت به آزما
، يدياس يهاpH که در يطورهکنند، بيم يرويجذب پ يمقدارهااز  ينينشته يهانتيجهها نشان داد که وفلوکولانتيب

ت ي، جذب بر هماتيو باز يخنث pH زدانه و دريت ريبر همات يخارج سلول يهاديساکارين و پليجذب سلول، پروتئ
دانه زيت ريدانه در حد هماتزير خيليت يهمات ينينشش تهيده باعث افزاين پدين، هميشتر است. بنابرايزدانه، بير خيلي
 است.شده يو باز يخنث يهاpHتر در بالا يو حت

 .نيد؛ پروتئيساکار يت؛ پليون؛ هماتيوفلوکولاسيس؛ بيفورميچنيلوس ليباس :يديكل يهاواژه
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.يشيمورد استفاده در طرح آزما يهاها و سطحريـ متغ2جدول 
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