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  ي( از محلول آبIIم)يحذف کادم ينه سازيبه

 يبا استفاده از مدل تاگوچ اکسيدکبالت  يهاهتوسط نانوذر

 يزهرا عباس، +*نيافرخ ينيوشا جوادنيا، عبدالهاد
 ، ايراناهواز، اهواز شهيد چمران، دانشگاه فيزيک، دانشکده علوم يگروه شيم

 و تأثير ميزان آزمايش معيني تعداد از استفاده با كه اشدبمي هاآزمايش تحليل براي مدلي مدل تاگوچي :چكيده
 وميكادم جذب يندافر سازي بهينه هدف با مطالعه اين نمايد. مي را پيش بيني مؤثر يهاعامل بهينه يهاسطح

توسط  4O3Co يسنتز شده يهاهنانو ذر .شد انجام تاگوچي مدل از استفاده بااكسيد  كبالت يهاهنانوذر توسط
( XRDکس )يا پرتوپراش  ي(، الگوTEM) يعبور يکروسکوپ الکتروني(، مSEM) يروبش يسکوپ الکترونکرويم

 وم توسطيجذب كادم فرايند سازي بهينه منظور به .شد يابي( مشخصهFT-IRه )يل فوريتبد فروسرخ ينيف بيو ط
 آرايه عنوان به pH زمان و  اذب،ج مقدار جذب: دما، در فرايند ثيرگذارأت پارامتر 4، د ياكسكبالت  يهاهنانوذر

 يبراي طراح ها آن از هر يك انتخاب يهاسطح كه بودند سطح 4 داراي ها اين آرايه از كدام هر شدند. انتخاب
 نظر مورد يهاعامل كه داد نشان تاگوچي مدل با جذب يندافر سازي شد. بهينه ارايه تاگوچي روش به شيآزما

 .باشديم سلسيوسدرجه  15و دما  دقيقه 20تماس زمان =pH , 8گرم ، يليم  25جاذب  مقدار :بيبه ترت شرايط سازي بهينه يبرا
 شد. تعيين درصد 21/96 با  برابر بهينه شرايط دراكسيد  كبالت يهاهنانوذر  يبر رو وميكادم جذب راندمان

 .يحسط ؛ روش سل ـ ژل؛ جذبي؛ مدل تاگوچيکينتي؛ مدل سهاهنانوذر :هاي كليديواژه

KEYWORDS: Nanoparticles; Kinetic model; Taguchi model; Sol-gel method; Adsorption. 
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 .در سه بار تکرار آزمايش 25Lتاگوچي با آرايه ي  هايبه دست آمده از طراحي آزمايش ايهنتيجه ـ1جدول 
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 .يتاگوچ يهاشيآزما يبه روش طراحCd(II) جهت حذف  (ANOVA)انس يل واريتحل ـ2جدول 
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 سنتر شده. 43OCoگرفته شده از  XRDطيف  ـ2شکل  سنتر شده. 43OCoگرفته شده از  IR-FTطيف  ـ1شکل 

 .43OCoگرفته شده از نانوذرات SEMو TEMوير تص ـ3شکل 
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