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  CNT@MOF-199 ييسنتز و شناسا

 2COش جذب گاز يبه منظور افزا

 ي، فائزه اشراق+*منصور انبياء
 ، ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهرانيدانشکده شيم، يگروه شيممواد نانو پروس،  يآزمايشگاه تحقيقات

سنتز شد.  CNT@MOF-199 يديبريت هيو کامپوز MOF-199 يآل يفلز يها ش رو، شبکهيدر مطالعه پ :چكيده
 (،XRDکس )يا پرتو، پراش (BET)تروژنيجذب و اجذب ن فناوريمعمول مانند  ييشناسا يسنتز شده با روش ها يجاذب ها

بات يو سنتز ترک ي( بررسSEM) يروبش يکروسکوپ الکتروني( و مFT-IRه )يل فوريتبد فروسرخ ياسپکتروسکوپ
. شدد يبريواره هيچند د يکربن ينانولوله ها يبا ده درصد وزن MOF-199 يآل يفلز يشبکه ها د.شد ييأمورد نظر ت

دها در مرحله ين غلظت اسيت و همچنيکامپوز يهاش مادهيسپرس شدن پيمهم مانند زمان د يپارامترها يبرخ
 سنتز شده  يهاجاذب يبر رو 2CO يزان جذب سطحينه شد. ميبه يکربن يله کردن نانولوله هايکربوکس

 ر در ساختار شبکه ييکرو پروس بدون تغيم يشد. حجم حفره ها يرياندازه گ يجم سنجبه روش ح
 54/8به  6/5زان جذب از ين امر سبب بهبود ميافت که هميش يافزا MOF-199به  MWCNTشدن  افزوده پس از

 .مول بر گرم شديليم

 .وارهيد دچن يکربن يهانانولوله ؛يآل يشبکه فلز ؛يجذب سطح ؛2CO :هاي كليديواژه

KEYWORDS: Carbon dioxide; Adsorbe; Metal organic framework; Multiwall carbon nanotubes. 
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 از دستگاه جذب سطحي گاز، مورد استفاده در آزمايشگاه. شماييـ نمای 2شکل 
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 .MOF-199ترکيب  XRDلگوی اـ 4شکل  .MOF-199ترکيب  FT-IRطيف ـ 3شکل 
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 .MOF-199مربوط به  SEMتصوير  ـ 5شکل 
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جذب و  دمایهممواد اوليه بر  اثر زمان ديسپرس شدن ـ 8شکل 
 واجذب نيتروژن.
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 .های سنتز شدهساختاری جاذب هایويژگي ـ 1جدول 
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