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 هیپوکلریت  سدیم تغییر فشار در تکمیل ترزیقی  تأثیربررسی 

 الیاف توخالی پلی سولفون  ی های مکانیکی و تراوایی غشابر ویژگی
 

 ، جواد یکرنگ + *رضا ثقفی 

 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه بناب، بناب، ایران

 

تازگی  چکيده:  تزریق    به  تکمیل  به  سدیم    درونیعملیات  است.   درونهیپوکلریت  شده  معرفی  توخالی     غشاهای 

هیپوکلریت توسط یک پمپ با فشاری مشخص و  سدیم  هیپوکلریت، محلول  سدیم    درونیدر عملیات تکمیل تزریق  
شود. دیگر خارج میدر یک بازه زمانی تعیین شده به درون کانال الیاف توخالی از یک سو تزریق شده و از سوی  

پژوهش نتیجه  تزریق  های  تکمیل  که  است  داده  نشان  شده  انجام  نوین  سدیم    درونی های  تکمیل  یک   هیپوکلریت 

تغییرهای فشار اعمالی در تزریق تکمیل   تأثیر این پژوهش  باشد. در با توانایی بسیار بالا در مقایسه با نوع سنتی آن می   و
توخالی    و تراوایی هیدرولیکی غشاهای الیاف   ها روزنه های مکانیکی، اندازه  بر ویژگی   psig  10-30  هیپوکلریت در بازه سدیم  

غشاهای الیاف توخالی از روش پردازش  هایروزنه پلی سولفون تولیدی مورد مطالعه قرار گرفت. برای تخمین اندازه 
ها بیانگر  ( استفاده شد. نتیجه AFMهای میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نیروی اتمی )تصویرهای عکس

سدیم  تزریق محلول  و تراوایی هیدرولیکی غشاهای الیاف توخالی تولید با افزایش فشار    هاروزنه افزایش محسوس اندازه  
های مکانیکی  افت ویژگی   هیپوکلریت سدیم  باشد. همچنین با افزایش فشار تزریق محلول  می  psig  10-30   هیپوکلریت در بازه 

(  PVPپلی وینیل پیرولیدون )  تر باشد که این امر به دست آمده از حذف بیش غشاهای الیاف توخالی تکمیلی محسوس می 
 باشد. از ماتریس پلیمری غشاهای الیاف توخالی تکمیل شده می

 

 .تراوایی هیدرولیکی ،فشار تزریقی ،پلی سولفون ،الیاف توخالی ،تکمیل هیپوکلریت  واژگان کليدی:
 

KEYWORDS: Hypochlorite treatment, Hollow fibers, Polysulfone (PSf), Injection pressure, 

Hydraulic permeability. 
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دیالیزرهای   ساخت  در  بشرساخته  پلیمرهای  از  استفاده   امروزه 
همودیالیز  بسیار متداول است. بسیاری از این  یند  امورد استفاده در فر

از زیست سازگاری   فیلتراسیون خون  پلیمرها  استفاده در  برای  مناسب 
افزودنی   برخوردار نیستند.  از  استفاده  این رو  با وزن از  پلیمری  های 

(  PEG( و پلی اتیلن گلیکول ) PVPمانند پلی وینیل پیرولیدون )   مولکولی بال 
سازگاری غشاهای  و زیست  آب دوستی   های ویژگی که باعث بهبود  

 هایپژوهشدر بسیاری از     دشونمصرفی در فیلتراسیون خون می
بررسی قرار گرفته شده است. پلیمرها برای  هب  مورد  این  کارگیری 

به علت   هایویژگیبهبود   فیلتراسیون خون  در  غشاهای مصرفی 
مصرفی از جمله کاهش جذب  در غشاهای  دلخواه هایویژگیایجاد 

غشاهادر    های روزنه   بسته شدن های خون که باعث  سطحی پروتئین 
، امری متداول در تولید غشاهای فیلتراسیون خون  شود پالیش خون می 
 . ]1 ـ3[باشد  با کارایی بال می 

سازگاری غشاهای  ای را بر روی زیست مطالعه   همکاران و    هیگوچی 
با   ترکیب  در  سولفون  داده   PVPپلی     های نتیجه اند.  انجام 

می  نشان  مطالعه  زنجیرهای این  که  طولنی آب  جانبی  دهد   دوست 
سولفون، موجب تغییر  غشاهای پلی  موجود بر روی  پیرولیدون  وینیل   پلی 

  ها نتیجه از سوی دیگر   . ]4[  شود دوستی این غشاها می آب   های ویژگی 
دوست موجب کاهش جذب سطحی پروتئین  آب  نشان داد که سطوح 

پلی  دوست آب  شوند. همچنین سطح می  نیز  با  غشاهای  که  سولفون 
  یونی بوده و این امر مانع  های گروه  بدون اند ساخته شده   PVPترکیب 

روی  ها پلاکت  چسبندگی  از  سازگاری سطح  سطح  بر  و  شده    غشا 
را  پلی  غشاهای  خون  با    همکاران و    هایاما   کند. می   آسان سولفون 

را    پیرولیدون شده با پلی ونیل  سولفون ترکیب سازگاری غشاهای پلی زیست 
سازگاری غشاها،  . در این مطالعه برای بررسی زیست ]5[بررسی کردند  

ساختاری از جمله میزان زبری سطحی، مساحت سطوح سه    های عامل 
ذر  قطر  و  توسط    های ه بعدی  خشک  و  تر  شرایط  در  پلیمری 

اندازه  اتمی  نیروی  است.  میکروسکوپ  شده   نشان    ها نتیجه گیری 
غشاها می  بیش   دارای   که   ی ی دهند  از  میزان     هستند   PVPتری 
  های پژوهش همچنین   تری نیز برخوردار بودند. سازگاری بیش زیست از  

دارای  بسیاری برای بهبود کارآیی و افزایش ظرفیت پالیش غشاهای 
PVP    .با استفاده از عملیات تکمیل هیپوکلریت صورت پذیرفته است
حقیق   ها پژوهش این    های نتیجه  این  از  بیانگر  استفاده  با  که  است  ت 

می   تکمیل  در    های ویژگی توان  هیپوکلریت  را  تولیدی  غشاهای 
  عملیات   تأثیر   همکاران و    زیدنی .  ]6-13[های گوناگون بهبود بخشید  زمینه 

با استفاده از هیپوکلریت( را بر غشای الیاف توخالی  سدیم  )  سفیدگری 
سولفون و پلی وینیل پیرولیدون مورد مطالعه  تولید شده از ترکیب پلی 

مطالعه نشان داد که در اثر عملیات سفیدگری و  قرار دادند. نتیجه این  
اندازه    PVP  های ه شستشو و حذف ذر  پلیمری،  ماتریس    های روزنه از 

 نیز با بررسی    همکاران و    یانگ .  ]7[  یابد غشای الیاف توخالی افزایش می 
دریافتند    تأثیر  سولفون  اتر  پلی  توخالی  الیاف  بر  سفیدگری   عملیات 

و تخلخل الیاف    های روزنه که عملیات سفیدگری موجب افزایش اندازه  
 هیپوکلریت  سدیم  عملیات    تأثیر   ، همکاران و    ژانگ .  ]8[  شود می 
  غشای الیاف توخالی پلی سولفون را  های روزنه   بسته شدن چگونگی    بر 

  ی ها روزنه   بسته شدن مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که میزان    مورد 
غشاهای  به  نسبت  فیلتراسیون  هنگام  در  شده  تکمیل   غشاهای 

بیش  نشده  ذر   باشد هر تر می تکمیل  تجمع  کننده   های ه چند   مسدود 
نزدیک   پایین   ها روزنه در  سرعت  می با  صورت   .  ]9[  گیرد تری 

را بر کارایی تکمیل    درونی مایع منعقد کننده    تأثیر   همکاران و    ثقفی 
 هیپوکلریت غشای الیاف توخالی پلی سولفون مورد بررسی قرار دادند  

تکمیل   کارایی  گرفتند  نتیجه  اندازه  سدیم  و  افزایش  در  هیپوکلریت 
با   های روزنه  تولید شده  پلی سولفون  توخالی  الیاف  تراوایی غشای   و 

 از غشای الیاف توخالی    ی تر حلال بیش   دارای   درونی مایع منعقد کننده  
مایع  ت  با  بدون ولید شده  می   درونی  تازگی .  ]10[  باشد حلال   نیز    به 

هیپوکلریت درون غشاهای توخالی  سدیم    درونی عملیات تکمیل تزریق  
این    همکاران و    ثقفی توسط   در  است.  شده   برای   پژوهش معرفی 

  صورت پذیرفته است.   بر روی غشاهای الیاف توخالی   درونی اولین بار تکمیل  
در عملیات تکمیل هیپو کلریت سنتی غشاهای الیاف توخالی تولید شده  

هیپوکلریت  محلول  یک  از  حمامی   هیپوکلریت(  سدیم  )مانند    در 
می  تزریق  قرار  تکمیل  عملیات  در  هیپوکلریت،  سدیم    درونی گیرند. 
مشخص  سدیم   فشاری  با  پمپ  یک  توسط  هیپوکلریت   محلول 

به درون کانال الیاف توخالی    و در یک بازه زمانی تعیین شده از یک سو 
می  خارج  دیگر  از سوی  و  مطالع   های نتیجه .  شود تزریق شده     ها ه این 

تکمیل  با  مقایسه  در  تکمیل  این  بالی  قابلیت  سنتی  بیانگر   های 
 . ]11،  12[  باشد می 

  هیپوکلریت روشی نوین سدیم   درونی با توجه به این امر که تکمیل  
روش  با  مقایسه  در  بال  بسیار  توانایی  با  میو  سنتی   باشد، های 

  درون هیپوکلریت به  سدیم  فشار تزریق محلول    تأثیر در این مطالعه  
الیاف توخالی پلی سولفون بر میزان تراوایی هیدرولیکی و   غشای 

تخمین    هایروزنهاندازه   منظور  به  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  غشا 
پردازش    های روزنه اندازه   روش  از  روش   تصویر غشاها،  همچنین   و 

همچنین   شد.  استفاده  اتمی  نیروی    های تغییر  تأثیرمیکروسکوپ 
هیپوکلریت بر تراوایی  سدیم    درونیفشار تزریق در تکمیل تزریق  

 . هیدرولیکی و ساختار غشاهای الیاف توخالی مورد بررسی قرار گرفت 
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 بخش تجربی 
 مورد استفادهمواد 

مولکولی   وزن  با  سولفون  پلی  و  30000گرانول  پلی  پودر  نیل یو 
مواد    شرکتبه ترتیب از    1000000ا وزن مولکولی  ب  K90  پیرولیدون
تامین   چ آلدری سیگما  شیمیایی   رهاورد  دارویی  شرکت   شد، تهیه    ، و 
و   مرک   شرکت از    (NMP)  پیرولیدون   - 2  - ن متیل اِ  حلال   همچنین 
خلوصسدیم  محلول   با  شرکت   15  هیپوکلریت  از   درصد 

 نوترون ایران خریداری شد. 
 

 ترریسی   - با استفاده از روش خشک   پلی سولفون   غشای الیاف توخالی   تولید 

و پلی  و  سولفون  حیپلی  با  پیرولیدون     NMPل  لانیل 
مخلوط یک  ریسندگی    شده  ترکیبکن،  در  پلیمری  محلول   و 

غشاهای الیاف توخالی با استفاده  یکنواخت تهیه شد.  به طور کاملا
و   سولفون  پلی  ترکیب  وزنی    NMP  لالحدر    PVPاز  نسبت  به 

ترریسی و با استفاده از شرایط ریسندگی    - خشک    با روش   77:8:15
 دند. تولید ش  1جدول  

 
 تکمیل هیپوکلریت سدیم تزریقی بر روی غشای الیاف توخالی عملیات  

غشاهای الیاف توخالی تولید  در عملیات تکمیل هیپو کلریت سنتی  
های مشخصی درون حمامی از یک محلول هیپوکلریت  شده در زمان 

گیرند. در عملیات تکمیل  قرار می   ( NaClO) هیپوکلریت  سدیم  مانند  
مشخص    ای از  الیاف توخالی به اندازه هیپوکلریت تزریقی، ابتدا دسته 

گیرد.  رار می برش خورده و دو سر الیاف برش خورده در رزین اپوکسی ق 
پس از منجمد شدن رزین اپوکسی با برشی دقیق سطح مقطعی مناسب  

هیپوکلریت   محلول  تزریق  می برای  هیپوکلریت فراهم  محلول   شود. 
 و در یک بازه زمانی تعیین شده    توسط یک پمپ با فشاری مشخص 

های الیاف توخالی تزریق شده و از سوی دیگر خارج  به درون کانال 
الیاف  می  دسته  مطالعه  این  در  شده  شود.  توخالی    6از  تشکیل   لیف 

درون رزین اپوکسی قرارگرفت.  برش خورده و    متر میلی   150به طول  
) سدیم  محلول   سپس  مدت    w/v )  4%هیپوکلریت  با    60به  دقیقه 

الیاف   30و    20،  10فشارهای   کانال  درون  به  مربع  اینچ  بر   پوند 
تزریق    تزریق  فرایند  توخالی سدیم  شد.  الیاف  درون  به   هیپوکلریت 

 نشان داده شده است.   1در شکل  
 

 بررسی غشای الیاف توخالی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی 

ها با روش  برای تهیه سطح مقطح مناسب برای انجام مطالعه 
 میکروسکوپ الکترونی روبشی، غشاهای الیاف توخالی تولید شده 

 الياف توخالي شرايط ريسندگي - 1جدول 

mL/min 3 سرعت خروج محلول پلیمری ریسندگی 

mL/min 3/0  درونی سرعت تزریق مایع 

Cm 40 ایرگپ 

 درونیمایع انعقاد   NMP   (50:50 )آب مقطر:  

 مایع حمام انعقاد  آب مقطر 

C◦ 5/0 ± 27   درونیدمای مایع 

C◦ 5/0 ± 27  دمایع حمام انعقاد 

 ساز های رشته روزنه مشخصات  

mm 3/0  درونیقطر 

mm 5/0  بیرونی قطر 

 
الیاف منجمد شده   با شکستن  و  نیتروژن منجمد شده  مایع  درون 

ساعت درون   12ها تهیه شد. سپس الیاف به مدت  سطح مقطع نمونه
دمای با  در درجه سلسیوس    60آون  موجود  رطوبت  و  گرفته  قرار 

روکشی   با  توخالی  الیاف  دادن  پوشش  از  پس  شد.  خارج   الیاف 
  نمایی گوناگون از سطح ی با بزرگ ی تصویرها از طلا با روش کندوپاش،  
 تهیه شد.   kV   15و با ولتاژ PhilipsXI30  مقطع الیاف توسط دستگاه  

 
 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی  مطالعه

متداول  روشی  عنوان  به  اتمی  نیروی  میکروسکوپ  از  امروزه 
ویژگی  مطالعه  می برای  استفاده  غشاها  به   .شود های سطحی  توجه   با 

ثابت  پژوهش با  که  سطح  زبری  متوسط  شده،  انجام     aRهای 
توان معیاری مناسب برای تخمین اندازه  شود را مینشان داده می 

گرفت    یها روزنه نظر  در  غشا  مطالعه  ]14،  15[پوسته  این  در   .
غشاهای الیاف توخالی با استفاده از میکروسکوپ  درونی هایسطح

اتمی   مورد  BRUKER-NANOS Digital Instruments نیروی 
بیانگر  که  aRهای سطحی غشا با ثابت مطالعه قرار گرفت و ویژگی

 باشد اندازه گیری شد.متوسط زبری سطح می
 
 گیری تخلخل غشایی با استفاده از پردازش تصویراندازه

به   روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  تصویرهای    هایاندازهابتدا 
  نجام ا   پیکسل تهیه شده و به حالت باینری تبدیل شدند. برای   600×    200

 R2016aافزار متلب  مراحل پردازش تصویر از الگوریتمی در محیط نرم 

  های اندازه هایی با  تصویرهای تهیه شده به پنجره   نخست استفاده شد.  
ای جداگانه  ها با حد آستانه بندی شدند. هر یک از پنجره تر تقسیم کوچک 

ارزش  به  از مربوط  استفاده  با  و  پنجره  آن  پیکسل   ( 1)   معادله   های 
ای انتخاب شد ها به گونهبه حالت باینری تبدیل شدند. اندازه پنجره
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 پوند بر اينچ مربع 30و  20،  10ـ عمليات تکميل تزريقي هيپوکلريت سديم با فشارهای   1شکل 

 
کم تصویرها  شدن  باینری  به  توجه  با  جزئیاتکه  حذف    از   ترین 

های باینری شده پنجره  دوبارهتصویر رخ دهد. سپس با قرار دادن  
تصویر   هم،  کنار  اندازه  دلخواهدر  کمک  برای  به  تخلخل  گیری 

 دست آمد.پردازش تصویر به
 

(1 )                  𝐵𝑖 = 𝑀 −
𝑆𝐷

2
 

 

این   آستانه،    iB  معادلهدر  پیکسل  Mحد  مقدار   هایمیانگین 
های شناسایی شده از معیار مقدار پیکسلانحراف    SDهر پنجره و  

   باشد.در هر پنجره می
 ها روزنهگذاری هر یک از  با توجه به امکان تفکیک و علامت

ها  روزنه افزار متلب، هر یک از  زنی در نرم با استفاده از دستور برچسب  
تنهایی آن   به  از  یک  هر  برای  و  شده  عدد  شناسایی   ایویژهها 

غشای الیاف   های روزنه اختصاص یافت. در مرحله بعد مساحت سطح  
الگوریتم از  استفاده  با  برای توخالی  شد.  تعیین  شده  نوشته  های 

از  محاسبه   یک  هر  پیکسل   های روزنه مساحت  کل   های تعداد 
( برابر است iS)  روزنهشمارش شد. در حقیقت مساحت هر    روزنههر  

 . (in) روزنههای موجود در هر با تعداد پیکسل 
 

 تراوایی هیدرولیکی غشای الیاف توخالی 

  تراوایی هیدرولیکی غشای الیاف توخالی تولید شده  مطالعه در این  
شده   طراحی  آزمایشگاهی  ماژول  از  استفاده   همکارانو    لیاووبا 

شده  .  ]16[  شد  گیریاندازه طراحی  آزمایشگاهی    همانند ماژول 
تری ساخته شده است.  کوچک  اندازهکه در    بوددیالیز    واقعیماژول  

ماژولبا کوچک ابعاد  توخالیتوان  می  تر شدن  الیاف     را   غشاهای 
  به دست آمده خطای    آزمون قرار داده و در نتیجه مورد  به صورت مجزا 

هم  تأثیراز   بر  توخالی  الیاف  غشاهای  رامتقابل    داد.   کاهش   دیگر 
استفاده شود، می  از آب خالص  از  هنگامی که  ) توان  برای    ( 2معادله 

 استفاده نمود.   p(L(  دست آوردن تراوایی هیدرولیکی غشا به 
 

(2 )                       𝐿𝑝 =
(
𝛥𝑉

𝛥𝑡
)

𝑃𝐴𝑚
 

  و   tمیزان حجم آب فیلتر شده در مدت زمان    V  معادلهاین  در  
P  باشد. سطح  متوسط اختلاف فشار موجود در دو سمت غشا می

 :آیددست میبه (3) معادلهبا استفاده از  m(A(جانبی غشا 
 

(3 )                    𝐴𝑚 = 𝑛𝐼𝑑𝐿 
 

تعداد غشاهای الیاف   nطول غشای الیاف توخالی،  L معادلهدر این 
و   استفاده   درونیقطر    dIتوخالی  مورد  توخالی  الیاف   غشاهای 

 باشند. در فیلتراسیون می
اندازه توخالی  برای  الیاف  غشاهای  هیدرولیکی  تراوایی   گیری 

 استفاده شد.   متر میلی   150از شش لیف توخالی برش خورده به طول  
ثر  ؤدو سر الیاف برش خورده در رزین اپوکسی قرار گرفته و طول م

در نظر گرفته شد.  پس از سخت شدن رزین،    مترمیلی  100الیاف  
با برش رزین سطح مقطعی مناسب تهیه شد. سپس آب توسط پمپ  

تزریق  های الیاف توخالی  تعبیه شده با فشار مشخص به درون کانال
تراوایی    میزان سرانجام  گیری شد.  رت اندازه شده و میزان آب موجود در بو 

 درجه سلسیوس تعیین شد.   20هیدرولیکی در دمای  
 
 های مکانیکی غشای لیف توخالی گیری ویژگیاندازه

ارزیابی   60-1446مدل    Zwickسنج  از دستگاه استحکام برای 
 اولیه  ف توخالی استفاده شد. فاصلهالیاهای مکانیکی غشای  ویژگی

 متر و سانتی  5/2  ترتیب بر روی  ها و سرعت آزمایش بهفک  بین
خطای تجربی    کمینه کردنتنظیم شدند. برای    دقیقه  بر  مترمیلی  50

نمونه   هر  برای  گیری استحکام ها، اندازه و بررسی تکرارپذیری آزمون 
 گیری شدند.میانگین  ی به دست آمدههاو نتیجه تکرار بار شش

 

 ها و بحث نتیجه

 های میکروسکوپی مطالعه

الکترونی   تصویرهای تهیه شده از سطح    روبشی  میکروسکوپ 
 و پس از عملیات تکمیل هیپوکلریت   پیش مقطع غشای الیاف توخالی  

 فيبر توخالي 

 مانومتر 

 پمپ ايجاد فشار 
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پلي  تصويرهای  -  2شکل   توخالي  الياف  مقطع  سطح  روبشي  الکتروني  هيپوکلريت،   -  الف  : سولفون ميکروسکوپ  سديم  تزريقي  تکميل  از   پيش 

 psig 30پس از تکميل در فشار  -و ت psig 20پس از تکميل در فشار   -، پpsig 10پس از تکميل در فشار  -ب

 

           
 تصوير باينری شده توسط الگوريتم  -تصوير اصلي و ب -توخالي : الفپردازش تصاوير ميکروسکوپي غشای الياف  - 3شکل 

 
شکل   شده  2در  داده  همان  نشان  تصویرها است.  در  که   گونه 

به عنوان    NMPاستفاده از  آب مقطر و    بهشود، با توجه  مشاهده می 
شکل   درونیمایع   هنگام  وجود  به  دلیل  به  الیافی،  غشای  گیری 

و بیرونی،   درونیاختلاف در نرخ تبادل حلال ـ غیر حلال در سطوح  
روزنه   درونی سطوح   ساختار  همچنین  و  بیرونی  کامل  و  طور  به  ها 
گرفته  نامتقارن  شکل  ناهمسان  بهو  توجه  با  همچنین   اند. 

پوسته   کم  درونی انعقاد  سرعت  بیشبا  زمان  در  و  تر،  تر 
کاهشروزنهمیکرو موجب  و  شده  محدودتر  الیاف  در  موجود   های 

 ریز ساختارهای انگشتی شکل شده است. 

 
 گیری تخلخل غشایی با استفاده از پردازش تصویرهای اندازهنتیجه

تبدیل تصویر سطح مقطع الیاف توخالی به حالت باینری   3در شکل  
استخراج شده از پردازش تصویر    های داده شده است. نتیجه را نشان  

و  قبل  توخالی  الیاف  غشای  مقطع  تکمیل    سطح  عملیات  از  پس 

در این جدول، میانگین مساحت  شده است.    ارایه   2هیپوکلریت در جدول  
  های روزنه اندازه    CV  درصد غشاهای الیاف تو خالی به همراه    های روزنه 

نتی  اندازه     دهند که نشان می   ها جه هر غشا آورده شده است.  میانگین 
تکمیل    های روزنه  عملیات  انجام  از  پس  توخالی  الیاف  غشای 

افزایش یافته است که  مقایسه با غشای تکمیل نشده    هیپوکلریت در  
توان این امر را به دلیل  های صورت گرفته پیشین می بر اساس مطالعه 
 . ]6-13[  از ساختار پلیمر دانست   PVPشستشو و حذف  

نتیجه میهمچنین  نشان  بیشها  که  اندازه  دهد  افزایش  ترین 
 باشد.  می  psig  30در الیاف توخالی تکمیل شده با فشار    های روزنه 

 هیپوکلریت تزریقی در ارتباط توان نتیجه گرفت که توانایی تکمیل  می 
باشد. می  محلول  تزریق  فشار  با  تزریق    مستقیم  فشار  افزایش  با 

 درونیهیپوکلریت با لیه  سدیم  محلول هیپوکلریت تماس محلول  
 تر صورت پذیرفته، نفوذ محلول مؤثر غشای الیاف توخالی به صورت  

 میزان سدیم هیپوکلریت به ساختار غشای الیاف توخالی پلی به  
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 گيری شده از تصاوير باينری غشای الياف توخاليهای ساختاری اندازهـ شاخصه2جدول 
 %CV  ها روزنه اندازه   (2µm) ها روزنه متوسط اندازه  )پیکسل(  ها روزنه متوسط اندازه  کد نمونه  نوع تکمیل 

 A0 671/27 277/0 18/25 قبل از عملیات تکمیل 

 psig A10 424/28 284/0 59/22  10تکمیل تزریقی در فشار 

 psig A20 412/29 294/0 00/21  20تکمیل تزریقی در فشار 

 psig A30 087/30 301/0 72/22  30تکمیل تزریقی در فشار 

 
 غشای الياف توخالي  های درونيسطحمتوسط زبری  - 3جدول 

Ra )کد نمونه  )نانومتر 

91/8 A0 
63/15 A10 

54/23 A20 
87/25 A30 

 
میتری  بیش بالتر  صورت  شستشوی  امر  این  که    PVPگیرد 

از ماتریس پلیمری را به همراه خواهد داشت که منجر به افزایش  
 شود. غشای الیاف توخالی تکمیل شده می های روزنه اندازه 

 
 عملیات تکمیلی استفاده شده بر زبری سطحی غشاهای الیاف توخالی   تأثیر 

سطح   از  شده  تهیه  بعدی  سه   غشاهای   درونیتصویرهای 
 استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی الیاف توخالی تکمیل شده با  

  درونی اند. مقدارهای متوسط زبری سطح  ه نشان داده شد  4در شکل  
( توخالی  الیاف  جدول  Raغشاهای  در  نیز  است.    3(  شده  ارایه 

غشای های درونی  سطحدهد که متوسط زبری  ها نشان مینتیجه
با نمونه اول  یهالیاف توخالی پس از تکمیل هیپوکلریت در مقایسه 

سطوح   زبری  متوسط  است.  یافته  افزایش  چشمگیری  میزان  به 
هیپوکلریت    درونی تکمیلی  عملیات  از  پس  توخالی  الیاف  غشای 

های تکمیل شده سایر نمونه در مقایسه با  psig30تزریقی در فشار  
میبیش نتیجه  باشد.تر  سطوح  تحلیل  زبری   غشا   درونیهای 

کامل   تطابق  نتیجه در  اندازه  با  روش    ی ها روزنه های  با  شده  برآورد 
 پردازش تصویرها می باشد.  

 
 های مکانیکی غشاهای الیاف توخالی ویژگی

ازدیاد و  استحکام  تا حد مقدارهای  الیاف    طول  غشای  پارگی 
توخالی پلی سولفون، و الیاف تکمیل شده با استفاده از هیپوکلریت  

  4اینچ مربع در جدول  پوند بر    30و    20،  10تزریقی در فشارهای  
دهند که کاهش استحکام غشای  ها نشان میآورده شده است. نتیجه 

 سولفون پس از اعمال تکمیل تزریفی هیپوکلریت  الیاف توخالی پلی

 های مکانيکي غشای الياف توخالي تکميل شده ويژگي - 4جدول 
 کد نمونه  (MPaاستحکام ) ( %ازدیاد طول تا حد پارگی )

19/0   6/12 06/0   91/1 A0 
16/0   1/12 03/0   73/1 A10 

21/0   7/11 04/0   51/1 A20 
14/0   8/9 03/0   24/1 A30 

 
  A30و    A10  ،A20های  مشهود است. میزان افت استحکام در نمونه 

  های باشد. افت استحکام و ویژگیدرصد می   35و    21،  9به ترتیب  
که دارند  مستقیم  رابطه  اعمالی  فشار  میزان  افزایش  با   مکانیکی 

را می امر   تر محلول هیپوکلریت سدیمتوان حاصل نفوذ بیشاین 
مرتبط   های روزنه به   تزریق  فشار  افزایش  با  توخالی  الیاف  غشای 

  درونی کاهش استحکام غشاهای الیاف توخالی پس از تکمیل  دانست.  
نتیجه  هیپوکلریت  توسط  با  شده  انجام  پژوهش  شده  ارایه  های 

را بر   تأثیر که    همکاران و    رواکس  غشای    عملیات هیپوکلریت سنتی 
تو  بررسی  الیاف  مورد  سولفون  پلی  دارد   دادند قرار خالی   . تطابق 

شده آن تکمیل  غشاهای  استحکام  کاهش  که  گرفتند  نتیجه   ها 
  های تر شدن زنجیره شکسته و کوتاه   آمده دست به با محلول هیپوکلریت  

 . ]17 [باشدمولکولی پلی سولفون می
 
 گیری استحکام فشاری )آزمون بی نقصی(  اندازه

در    غشاهای الیاف توخالی مورد استفاده   ISO 8637بر اساس استاندارد  
فشاری  استحکام  آزمایش  تحت  باید  همودیالیز   عملیات 
)بی نقصی( قرار بگیرند. در این روش غشاهای الیاف توخالی باید 

معادل   فشاری  تولیدکنندگان    5/1در  پیشنهادی  فشار   برابر 
 در دستورالعمل مصرف مورد آزمون قرار بگیرند. فشار استاندارد برای 

مطابق همودیالیز  غشاهای  با    ینا  مصرف  برابر  استاندارد 
mmHg700    و برابر باpsig  5/13  های باشد. با توجه به جدولمی  

  برای تولیدکنندگان غشاهای الیاف توخالی، فشار پیشنهادی مصرفی  
بازه  در  توخالی  الیاف  دارد    psig  9-15ی  غشاهای   . ]18،  19[قرار 

   اطمینان در این مطالعه با رعایت استاندارد مربوطه و برای کسب  
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پس از   -  پيش از تکميل تزريقي سديم هيپوکلريت، ب  -ي غشای الياف توخالي: الف  سطوح درون  تصويرهای ميکروسپکوپ نيروی اتمي  -  4  شکل

 psig 30پس از تکميل در فشار  -و ت  psig 20پس از تکميل در فشار   - ، پpsig 10تکميل در فشار  

 

 
روند تغيير تراوايي هيدروليکي غشاهای الياف توخالي پس از   - 5شکل 

 اعمال تکميل هيپوکلريت
 

فشار  بیش آزمایش    psig  25تر،  در  استفاده  مورد  فشار  عنوان  به 
 استحکام فشاری غشاهای الیاف توخالی تعیین شد. 

گیری استحکام فشاری از شش  رشته  غشاهای الیاف برای اندازه
استفاده شد. دو انتهای هر    مترمیلی  150توخالی بریده شده به طول  

برای    مترمیلی  100  مؤثر رشته با رزین اپوکسی چسب اندود و طول  
رشته مقطع  هر  سطح  دقیق،  برشی  با  سپس  شد.  گرفته  نظر   در 

ها تهیه شد. در مرحله بعد  مناسب برای تزریق مایع در مجاری رشته
شد.   مسدود  ماژول  خروجی  سمت  و  گرفته  قرار  ماژول  در  الیاف 

فشار   با  سرنگی  پمپ  توسط  مقطر  آب  درون   psig  25سپس   به 
خروجی  شار  میزان  همچنین  و  فشار  تغییرهای  و  تزریق  الیاف 

گیری شد.  ثانیه اندازه   30غشاهای الیاف توخالی تولیدی در مدت زمان  
 ذکر است که افزایش ناگهانی شار و یا کاهش فشار بیش از    شایان 

psig  5/2    یا خراشیدگی    بیانگر وجود نقص  ثانیه  30در مدت زمان
نقصی  گونه  هیچ  یاد شده  موارد  به  توجه  با  بود.  خواهد  الیاف   در 
تزریقی   تکمیل  عملیات  تحت  که  توخالی  الیاف  غشاهای   در 

 گرفته بودند، دیده نشد.  psig 10-30ی فشار در بازه
 

هیدرولیکی    تأثیر  تراوایی  بر  هیپوکلریت  تزریقی  تکمیل  عملیات 

 غشاهای الیاف توخالی  

تولیدی پیش و پس  توخالی  الیاف    تراوایی هیدرولیکی غشاهای 
اندازه هیپوکلریت  تکمیل  عملیات  آن از  تغییر  روند  و   گیری 

  نشان داده شده است. عملیات تکمیل هیپوکلریت   5در نمودار شکل  
فشار   اعمال فشار بیش   psig  30تزریقی در  دلیل  تر و تماس  به 

غشاهای الیاف   درونیمستقیم محلول هیپوکلریت با سطح پوسته  
تری را در افزایش تراوایی هیدرولیکی غشاهای توخالی قابلیت بیش

 دهد. الیاف توخالی از خود نشان می 
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   ناویر استوکس برای عبور جریان آب  های معادله با در نظر گرفتن  
 ای یک غشای نیمه تراوا با فرض یکنواخت بودن های استوانه روزنه از 

می )جریان  معادله  یا  4توان  را    هایمعادله(  پویسیول  ـ  هاگن 
نمود. مستقیم  -هاگن  معادله  استخراج  ارتباط  بیانگر  بین    پویسیل 

 : باشدیک غشای نیمه تراوا با شار خروجی آن می یهاروزنهشعاع 
 

(4 )                    𝐽 =
𝐴𝑑2𝛥𝑃

32𝜏𝜇𝛥𝑥
 

 

 مساحت سطح تراوای دارای آب،   Aشار خروجی،    J  معادلهدر این  

d    غشا،  های روزنه متوسط قطر    ،ویسکوزیته آب خالص     انحنای
آب   باشد. برای محاسبه تراوایی هیدرولیکی ضخامت غشا می   xمسیر و  

 . ]20[استفاده نمود ( 5معادله )توان از خالص نیز می
 

(5 )                     𝐿𝑝 =
𝐽

𝛥𝑃
→ 𝐿𝑝 =

𝐴𝑑2

32𝜏𝜇𝛥𝑥
 

 

یک  ( یاد شده بیانگر ارتباط مستقیم میزان تراوایی هیدرولیکی 4)   معادله 
اندازه   متوسط  با  می   هایروزنهغشا  کارایی  آن  مقایسه  با  باشد. 

هیپوکلریت   تکمیل  درونیتکمیل  انجام با  هیپوکلریت  سنتی  های 
پژوهش در  میشده  در  پیشین  هیپوکلریت های  تکمیل  که  یابیم 

بیش  درونی توان  توخالی از  الیاف  غشای  تراوایی  افزایش  در   تر 
می  برخوردار  سولفون  مطالعه پلی  اساس  بر    گرفته های صورت  باشد. 

محلول  با  شده  تکمیل  غشاهای  هیدرولیکی  تراوایی   افزایش 
می  را  روزنه سدیم هیپوکلریت  اندازه  افزایش  از  ناشی   های غشا  توان 

 . ]6-13[ از ساختار پلیمر دانست PVP به دلیل شستشو و حذف 
 

 گیرینتیجه
تغییرهای فشار اعمالی در تکمیل هیپوکلریت   تأثیر در این مطالعه  

ها و  اندازه روزنه های مکانیکی،  بر ویژگی  psig  10-30  تزریقی در بازه 
مورد بررسی قرار   سولفون تراوایی هیدرولیکی غشاهای الیاف توخالی پلی 

های پردازش تصویرهای غشاهای الیاف تو خالی تکمیل گرفت. نتیجه 
غشای الیاف توخالی   های روزنه شده بیانگر افزایش محسوس اندازه  

غشاهای    درونی های تحلیل سطح  شد که به طور کامل با نتیجه با ی م 
نیروی  میکروسکوپ  از روش  استفاده  با  تکمیل شده  توخالی  الیاف 

  دهد آمده همچنین نشان می   ی به دست ها اتمی تطابق دارد. بررسی نتیجه 
که تراوایی هیدرولیکی غشاهای الیاف توخالی پس از عملیات تکمیل  
نشده  تکمیل  نمونه  با  مقایسه  در  هیپوکریت  سدیم   تزریقی 

  یابد. با مقایسه تکمیل درونی هیپوکلریت فزایش می به طور چشمگیری ا 
می  در  سنتی  نوع  تزریقی با  هیپوکلریت  تکمیل  عملیات  که   یابیم 

در مقایسه با نوع سنتی به دلیل اعمال فشار و تماس مستقیم محلول  

غشاهای الیاف توخالی از قابلیت   درونی هیپوکلریت با سطح پوسته  
تراوایی هید بیش  افزایش  برای  توخالی  تری  الیاف  رولیکی غشاهای 

توان از آن به عنوان فرایندی کارآمد به منظور برخوردار بوده و می 
های تراوایی هیدرولیکی و نفوذی غشاهای الیاف توخالی بهبود ویژگی

نتیجه همچنین  نمود.  می استفاده  نشان  پژوهش  این  که  های  دهد 
ارتباط   در  تزریقی  هیپوکلریت  تکمیل  فشارتوانایی  با   مستقیم 

استفاده در تزریق محلول می  تماس مستقیممورد  به  توجه  با   باشد 
هیپوکلریت   پوسته  محلول  نفوذ  درونی با  تزریق  فشار  افزایش   با 

هیپوکلریت  سدیم  پلی   محلول  توخالی  الیاف  غشای  ساختار   به 
بیش  میزان  صورت  به  حذف  می تری  پلیمری    PVPگیرد،  ساختار  از 

تر شده در نتیجه تراوایی هیدرولیکی بیش   ها گسترش یافته ، قطر روزنه 
اگر چه تکمیل هیپوکلریت تزریقی    افزایش می یابد. غشای الیاف توخالی  

الیاف    تواند به عنوان می  تکمیلی کارآمد برای افزایش تراوایی غشاهای 
با   ولی رود،  یز به کار می مورد استفاده در درمان دیال   سولفون توخالی پلی 

الیاف    توجه  غشاهای  طول  افزایش  و  استحکام  کاهش چشمگیر  به 
شکسته شدن    نتیجهتکمیل شده با محلول هیپوکلریت که    توخالی 

باشد، غشاهای های پلیمری پلی سولفون می و کوتاه شدن زنجیره 
بازه باید    الیاف توخالی تکمیل شده در  بال  تزریق    مورد فشارهای 

  با توجه به این مطلب آزمایش استحکام فشاری )بی نقصی( قرار بگیرند.  
غشاهای   درونیهای  های چندانی بر روی تکمیلکه تاکنون مطالعه

سطح   که  امر  این  و  است  نگرفته  صورت  توخالی    درونی الیاف 
غشاهای الیاف توخالی در عملیات همودیالیز در تماس مستقیم با 

می بیمار  پژوهشخون  روند  ادامه  با  است  امید  روی  باشد،  بر  ها 
افزایش  درونیهای  تکمیل با  بتوان  توخالی  الیاف   غشاهای 

شرایط   آنان  تراوایی  و  سازگاری  برای  تریدلخواهزیست   را 
 یزی فراهم نمود. بیماران دیال هایعارضه و مشکلکاهش 
 

 فهرست نمادها 
 iB                                                                       حد آستانه

 M                        های تصویر الیاف توخالیمیانگین شدت پیکسل

 SD              های تصویر الیاف توخالیانحراف از معیار شدت پیکسل
 iS                           غشای الیاف توخالی  های روزنه مساحت هر یک از  

 in                                          غشای الیاف توخالی  های روزنه تعداد  
 V                                                      میزان حجم فیلتر شده

 t                                               مدت زمان فیلتر شدن سیال
 P                                 متوسط اختلاف فشار در دو طرف غشا

 mA                                                             سطح جانبی غشا
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 dI                                                   الیاف توخالی درونیقط 
 n                                                        تعداد الیاف توخالی 
 L                                                           طول الیاف توخالی

 J                                        شار خروجی از غشای الیاف توخالی 
 A                                                   مساحت تراوای دارای آب

 d                                   غشای الیاف توخالی  های روزنه متوسط قطر  
 μ                                                            آب خالص  گرانروی

 τ                                                                انحنای مسیر 
 x                                                                  ضخامت غشا

 pL                                            تراوایی هیدورلیکی آب خالص
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